
基 剤 硬化剤

パテ（粘土）状で、垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能



密　　度
(g/ ㎥ )

基　材 / 白 パテ状
硬化剤 / 黒 パテ状

1.85±0.15

60分（23℃/150g）

70以上
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内　　　容

保護手袋着用のうえ、
硬化剤を必要量取り
出す。
＊開封時の硬化剤は非常に
硬くなっていますが品質に
問題はありません。ヘラ等
を使用すると扱いやすくな
ります。

基剤は硬化剤と同量
とし、数回に分けて
練り合わせる。
＊手袋を少量の水で湿らせ
てから、硬化剤で包み込む
ように練り合わせるとロス
が少なく仕上がります。

色が均一になるまで
充分に練り合わせる。

色が均一（グレー）に
なれば接着や穴埋め
する部分に塗り付け、
硬化するまで動かさ
ない。


