
小泉製麻株式会社

　　　品質管理部

　バロン土木シート　ＫＰ‐１５０

　（試験方法　JIS L １０９６　に準ずる。）

１６５
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以上

４．質 量 （ｇ／㎡）

５．厚 さ （ｍｍ）

※数値は測定値の平均であり、保証値ではありません。

２．　材 質 　ポリエステル

３．引張強度（Ｎ／３ｃｍ） タテ　１６２０ ヨコ　１６２０

（ｋｇｆ／３ｃｍ） タテ　１６５．１ ヨコ　１６５．１
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品　　質　　証　　明　　書

１．　品 名


