
小泉製麻株式会社

生産・品質調達部門

　（試験方法　JIS L １０９６　に準ずる。）

　（試験方法　JIS L １０９６　に準ずる。）

１１０

　０．３８

以上

　　　　（ｋｇｆ／５ｃｍ）  タテ　１１２.１  ヨコ　１１２．１

４．伸　　　度 （％）  タテ　１０  ヨコ　１０

５．質　　　量 （ｇ／㎡）

６．厚　　　さ （ｍｍ）

※数値は測定値の平均であり、保証値ではありません。

２．　材　　　質 　ポリプロピレン

３．引張強度（Ｎ／５ｃｍ） タテ　１１００  ヨコ　１１００

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　御中

品　　質　　証　　明　　書

１．　品　　　名 　バロン土木シート　＃１４１４


